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EU-KONFORMITATSERKLARUNG gemiR EN 13242, ZA.1

Werk: Pauliberg

) Ab- Prif-
Eigenschaft schnift Anmerkungen T uUT
Korngruppen 42 --- - 0/63
Korngrofienverteilung 4.3 — EN 933-1 GA85
Toleranzen fiir die i
anzugebende typische 433 | Gesteinskornungs- | oy gag 4 GTa
7 ‘ gemisch NPD
Korngréenverteilung
Kornform grober GK 4.4 >4 mm EN 933-4 N?’lD
: Rohdichte auf EN 1097-6
Rohdichte 54 ofentr. Basis py Mg!ma 2,83-2,89
Gehalt an Feinteilen 4.6 - EN 933-1 fq
i s MBe
Qualitat der Feinteile 4.7 --- EN 933-9 NPD
s s s Anhang A, Punktd, | EN 933-1 <6 M.-%
Qualitat der Feinteile 4.7 ANORM B 4811 ONB 4810 | <0,02mm
Anteil gebrochener Kérner
grober GK 4.5 >4 mm EN 933-5 Coona
Widerstand gegen EN 1097-2,
Zertrimmerung 6.2 LA 8/11 Abschn. 5 LA
e bei Stahlwerks- EN 1744-1, keine
Ralmbestandigked 6.8.2:4 schlacke Abs.19.3 | Schlacke
55 EN 1097-6
Wasseraufnahme 732 Kornklasse 31,5/63 Abschn. 7 WAz42
S ) keine
Klassifizierung rezyklierter GK 5.6 >4 mm EN 933-11 Rezyklat
e . . EN 1744-1 SS
wasserlosliches Sulfat 6.4 bei rezyklierten GK Abschn. 1 NPD
s bei hydraulisch EN 1744-1 AS
saurdibelicnes Suifat 6.2 | yebund. Gemischen | Abschn. 12|  NPD
bei hydraulisch EN 1744-1 S
Gasamtachweiciganalt 63 | gebund. Gemischen | Abschn. 11|  NPD
Bestandteile die das bei hydraulisch EN 1744-1
Erstarrungs- u. Erhartungs- 6.5.1 gebundenen Abs. 15 3’ NPD
verhalten veréndern Gemischen =
Widerstand gegen Abrieb 5.3 - EN 1097-1 :“"Ff,’g
Geféahrliche Substanzen ZA1
Radioaktivitat :
Schwermetalle petrographische nicht
PAK C34 Beschreibung EN932-3 bekannt
Freisetzen anderer o
| geféhrlicher Substanzen :
; EN 1367-3
Sonnenbrand von Basalt T2 nur bei Verdacht EN 1097-2 SBia
Frostwiderstand Z.3:3 Kornklasse 8/16 EN 1367-1 Fa




